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К строительным изделиям и конструкциям, защищае-
мым от кислотного воздействия предъявляются особые 
требования. Поэтому должны иметь место статические  
расчеты и чертежи для арматуры и оболочки, и работа 
с отдельными элементами производится  после соот-
ветствующих предписаний. 

По желанию подрядчик может провести статические 
расчеты планов оболочки и арматуры за соответст-
вующую оплату, следуя положению о сборах HOAI. 

Для выполнения этой документации подрядчику долж-
ны быть обязательно представлены данные по терми-
ческой и механической нагрузке, месту расположения, 
грунтовому основанию, грунтовым водам и т.д. 

Поскольку строительные сооружения могут быть или 
уже изготовлены из готовых строительных элементов 
или способом предварительного напряжения, подряд-
чик должен быть об этом своевременно осведомлен. 

Основные положения требований к бетонным со-
оружениям и отвержденной цементной основе для 
поверхностной защиты кислотостойкими материа-
лами соответствуют DIN 28052 часть 2 и AGL-
рабочим листам S 10 часть 1; или S 20 часть1 

Неизбежно встречающимся трещинам (вследствие 
вибрации или напряжения при изгибе), согласно DIN 
28052 часть2, при использовании статически конструк-
тивных и технически выполнимых мероприятий DIN 
1045 (в зависимости от вида плотного слоя по разделу 
17.6) не придается большого значения. Отвержденная 
цементная основа под плотные слои, которая должна 
соответствовать «Основным положениям строительно-
го контроля для защитыводоемов, часть1» конструиру-
ется и выполняется в соответствии с директивой « До-
казательства устойчивости и пригодности тонкослой-
ных покрытий для приемников-резервуаров из железо-
бетона при хранении водоопасных жидкостей», редак-
ция январь 1989, опубликовано в «Сообщениях инсти-
тута строительной техники» 31 марта 1989. 

Бетон или цементная стяжка должны на поверхности 
соответствовать серийной прочности на сжатие от 30 
мПа, штукатурка – от 20 мПа. 

 Поверхностная прочность на растяжение должна быть 
не меньше 1,5 мПа, на проезжих частях – не менее 2,0 
мПа. 

Положение и выполнение деформационных швов, не-
избежные рабочие швы, прокладка труб, полы с истек-
шим сроком годности, а также другие кострукционные 

особенности своевременно сообщаются подрядчику 
для калькуляции и совместного технического планиро-
вания. 

Следует обратить внимание на то, что поверхности 
бетона, пола и стен должны быть ограждены от 
поднимающейся влаги (DIN 18195). 

Следует избегать воздействия воды или давления во-
дяного пара на обратную сторону кислотостойкого по-
крытия (облицовки). В случае необходимости осущест-
вить внешнюю изоляцию резервуара ( лежащего в зем-
ле) от проникновения грунтовых и поверхностных вод. 
Изоляция должна существенно снизить поступление 
воды в бетон (DIN 18195). При постоянном воздействии 
воды в течение длительных промежутков времени би-
тумной обмазки будет, как правило, недостаточно. Из-
готовление емкостей из водонепроницаемого бетона в 
целом также не защищает бетон от проникающей в 
строительные изделия влажности. Особое внимание 
следует обратить на плотное заполнение рабочих 
швов, например между полами и поднимающимися 
стенами. 

Для установления погрешности плоскости поверхности 
принято за основу DIN 18202, таблица 3, строка 3. 

Погрешность в мм при расстоянии между точками из-
мерения: 

0,1      1       4      10      15      м 
2        4       10     12      15    мм 

Цементные стяжки или бетонные поверхности, изготов-
ленные в один рабочий проход непосредственно перед 
нача 

лом работ по кислотостойкой защите, имеют тот же 
допуск. Если со строительной стороны даны другие 
погрешности ровности основы или под кислотную за-
щиту требуются иные погрешности ( например в покры-
тиях до 3 мм толщиной, которые наносятся методом 
саморастекания), то возможны соответствующие спе-
циальные согласования. 

Поверхности, на которые падает жидкость, должны 
иметь покатость пола не менее 1,5%. Обратить внима-
ние на то, что к планируемой погрешности нужно доба-
вить еще 0,5%, однако не более чем 3 см на общую 
длину. Покатость по возможности должна быть проло-
жена  от основного рабочего прогона, оборудования 
для фундамента, стен и швов. Покатость прокладыва-
ется так, чтгобы поверхность высыхала максимально 
быстро. 
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Бесшовный пол и штукатурка должны иметь хорошее 
сцепление с несушей бетонной основой и хорошо уп-
лотнены. Для обеспечения требуемого сцепления с 
последующими покрытиями поверхность должна быть 
шероховатой. 

Достижение необходимой прочности, особенно на по-
верхности, а также предотвращение образования уса-
дочных трещин при высыхании требуют достаточного 
увлажнения поверхности (сразу по окончании работ) с 
последующим плотным укрытием, например, полимер-
ной пленкой. 

Недопустимо использование напыляющихся покрытий 
с целью предотвращения испарения воды. 

Изложенные в DIN 28052 часть 2 и в AGI-рабочих 
листах, $ 10 часть 1 или $ 20 часть 1 требования, 
предъявляемые к состоянию поверхности бетон-
ных сооружений, бесшовных полов и штукатурки 
имеют особое значение для требований кислотной 
защиты. 

Необходимое улучшение  поверхности бетона или 
стяжки осуществляется легким полированием, фрезе-
ровкой или шлифованием. При этом: 

1. Удаляются цементная пыль, замасливание, недос-
таточно твердые или отслаивающиеся части по-
верхности, а также всевозможные загрязнения; 

2. Открываются и предстают в полном объеме возни-
кающие при воздухововлечении пустоты (вздутия, 
поры), а также кремневые гнезда; 

3. Придается необходимая шероховатость гладким 
поверхностям, образующимся при использовании 
бетонополирующих машин, применении опалубок с 
высокими или облицованными деревом опалубоч-
ными щитами, а также щитами из листовой стали. 

Растрескивания в сформированной поверхности бето-
на не должны превышать 2 мм. Края растрескиваний 
должны быть выровнены шлифовкой. 

Как правило, после выполнения заказчиком, вышеупо-
мянутых работ требуется соответствующая кислотной 
защите выравнивающая шпаклевка. 

Бетон, бесшовный пол или штукатурка ни в коем случае 
не должны содержать посторонние вещества, которые 
причиняют ущерб прочности сцепления кислотостойких 
защитных составов со строительным материалом. Шту-
катурка должна быть изготовлена из чистого цементно-
го раствора. 

Распорки должны отставать от бетонной поверхности 
по меньшей мере на 25 мм, деревянные распорные 
балки не должны применяться. Пролеты между распор-
ками плотно заполняются соответственно составлен-
ным цементным раствором. Следует обратить внима-
ние на то, чтобы было обеспечено прочное сцепление 
арматуры с бетоном. Поверхности должны быть пре-
доставлены в распоряжение  очищенными и соответст-
вующими нормам кислотозащиты в строительстве. 

Каменные резервуары, котлованы и т.д. в качестве кон-
струкций и поверхностей для кислотной защиты подхо-
дят лишь условно. 

Снятие бетона относится только к внешне заметным 
недостаткам. Повторный контроль ровности и покато-
сти поверхности осуществляется заказчиком. 

Перед началом работ по кислотной защите между за-
казчиком и подрядчиком устанавливаются заказчиком 
встречные мероприятия , например, полировка и вы-
равнивание шпаклеванием и др. Возможное выравни-
вающее шпаклевание проводится за соответствующую 
оплату. 

Если вышеуказанные требования не соблюдаются на 
представленном подрядчику строительном производст-
ве, то расходы за причиненный в кислотной защите 
ущерб осуществляются со счета заказчика. 
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