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А: Подготовка гильзы 
1. Удалить колпачок 
2. Завинтить статический смеситель. Смесительная 

спираль должна быть четко видна в статическом 
смесителе. Не применять без статического 
смесителя! 

3. Гильзу установить в пистолет для нагнетания.  
4. Нагнетание производить до тех пор, (длина 

выдавленного из тубы материала примерно 10 см) 
пока раствор равномерно не окрасится в серый цвет. 
Неокрашенный в серый цвет раствор не схватывается 
и от него следует отказаться. 

5. При применении анкерной гильзы (смотри В 1 монтаж 
с анкерной гильзой) дополнительно надевается серый 
универсальный адаптер. По окончании монтажа  на 
гильзу надевается статический смеситель или 
статический смеситель снимается и закручивается 
колпачок. 

Внимание : если превышено время жизнеспособности, 
следует применять новый статический смеситель и при 
необходимости удалить засохший материал с краев 
выходного отверстия.  
 

 
 
В 1 полнотелые и пустотелые 
строительные материалы 
Подходит для: пустотелого кирпича с вертикальными 
пустотами, полнотелого кирпича, известково-песчаного 
пустотелого кирпича, пустотелого блока, пустотелой 
плиты из керамзитбетона, перекрытия из пустотелых 
блоков и другого пустотелого кирпича. 
1. Изготовить шпуровое отверстие с учетом 
предписанного диаметра и глубины.  
При полнотелых строительных материалах требуется 
дополнительная очистка: 
Минимум 2 раза продуть + 2 раза очистить щеткой + 2 
раза продуть.  

Плохо очищенное буровое отверстие = снижение несущей 
способности! 
2. Анкерную гильзу слегка вдавить в анкерное основание. 
3. Буровое отверстие заполнить без образования 
пузырьков связующим раствором. 
4. Затем анкерный элемент легким покручиванием 
вдавить до основания гильзы. 
5. Анкерное крепление нагружать только после 
предписанного времени отверждения (см. таблицу 1). 
 

 
 

В II  Монтаж без анкерной гильзы  
Подходит для: полнотелого кирпича, известково-
песчаного полнотелого кирпича, полнотелого 
керамзитбетона, натурального камня и других полнотелых 
строительных материалов.  
1. Изготовить шпуровое отверстие с учетом 

предписанного диаметра и глубины.  
2. Шпуровое отверстие тщательно очистить: 
Минимум 2 раза продуть + 2 раза очистить щеткой + 2 
раза продуть.  
Плохо очищенное буровое отверстие = снижение несущей 
способности! 
3. Буровое отверстие заполнить без образования 

пузырьков связующим раствором (примерно на 2/3 
шпура) 

4. Затем анкерный элемент легким покручиванием 
вдавить до основания шпурового отверстия. После 
установки анкерного элемента избыток раствора 
должен выйти из бурового отверстия. Если раствор не 
выходит на поверхность, анкер с резьбой сразу же 
вытащить и вновь произвести инъектирование 
связующего раствора. 

5. Анкерное крепление нагружать только после 
предписанного времени отверждения (см. таблицу 1). 

 

 
 
Внимание: в зависимости от строительного материала 
могут произойти цветовые изменения. Провести 
предварительные испытания.  
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Таблица 1 Жизнеспособность и время отверждения 

Температура системы 
(раствор)  
минимум +5ОС 

Время открытой  
выдержки / 
жизнеспособность 

Температура анкерного 
основания 

Время отверждения 

  -5ОС - 0ОС 360 минут 

  ± 0ОС - +5ОС 180 минут 

+5ОС 13 мин. +5ОС - +10ОС 90 минут 

+20ОС 5 мин. +10ОС - +20ОС 60 минут 

+30ОС 4 мин. +20ОС - +30ОС 45 минут 

+40ОС 2 мин. +30ОС - +40ОС 30 минут 

Во влажном анкерном основании время отверждения удваивается.  


